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橡胶中铁含量的测定 原子吸收光谱法

    替告— 使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验 本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件

范围

    本标准规定了原子吸收光谱法侧定橡胶中铁含量的方法。

    本标准适用于铁含量在5. 0 mg/kĝ-I 000 mg/kg的生胶、
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液，转移到100 mL容量瓶中。用盐酸溶液稀释至刻度后摇匀。根据7.4继续试验。

7.3 标准曲线的绘制

7.3.1 标准溶液的制备

7.3.1.1铁标准溶液,10 pg/mL:用移液管移取10 mL铁标准溶液((4.6)加人1 000 mL容量瓶中，用

盐酸溶液稀释至刻度后摇
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